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figures and tables for better explanation. 

 

1. 実験目的(Objectives of experiment )  

 2015年度に Liイオンバッテリー（LIB）を構成する部材別の小角散乱強度特性を取得し、2016年度には部材

別に中性子回折及び小角散乱強度の同時計測技術を培った。また、劣化が進むと負極のグラファイトにおけ

るフラクタル界面の変化や正極・負極と電解質界面において中間遷移相（interphase）の形成を指摘してきた。

これらの実験に引き続いて、本実験では Li イオン電池の劣化メカニズムを明らかにするための中性子ビーム

利用技術の更なる向上を図ると共に、劣化率の異なる各部材についての ex-situ 測定から構造データを得

る。更に、LIB パックの充電、放電 in-situ 中性子回折強度および小角散乱強度の同時計測を行い LIB パック

の構造変化データを得る。 

 

2. 試料及び実験方法  

  Sample(s), chemical compositions and experimental procedure 

2.1 試料 (sample(s)) 

1回目：① コンバージョン型 LIB正極（新品、劣化率 10％、15％、20％、50％）・・・計 5試料 

     ② 硫化物型 LIB正極（新品、劣化率 10％、20％、40％）・・・計 4試料 

     ➂ 従来型 LIB正極（新品、劣化率 20％、50％）・・・計 3試料 

     ④ 従来型 LIB負極（新品、劣化率 20％、50％）・・・計 3試料 

2回目： 従来型 LIBパック（横 50mm × 縦 90mm × 厚 0.5mm、新品） ・・・１個 

3回目： コンバージョン型 LIBパック（横 50mm × 縦 90mm × 厚 0.5mm、新品） ・・・１個 

2.2 実験方法(Experimental procedure) 

 茨城県材料構造解析装置（iMATERIA）:BL20 を用いて高角中性子回折及び小角散乱強度の同時計測を

行なった。なお、in-situ実験ではLIB用試験器を用いて充電（又は放電）を行いながら実験を行った。１回目の

実験は陽子ビーム出力が 400KWで 14時間、２回目及び３回目の出力は 500KWで、それぞれ 12，24時間。 
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図１．LiCoO2（正極）―グラファイト(負

極)の二次 電池の劣化に伴う中性

子小角散乱の強度変化  

3. 実験結果及び考察 （実験がうまくいかなかった場合、その理由を記述してください。） 

  Experimental results and discussion．If you failed to conduct experiment as planned, please describe reasons. 

茨城県材料構造解析装置（iMATERIA）の小角散乱グループが開

発した高角中性子回折強度と小角散乱強度を同時に計測する手法を

用いて、従来型 LIB（正極：LiCoO2、負極：グラファイト）の充放電

in-situ実験を行った。従来型LIBパックの劣化に伴う中性子小角散乱

の強度変化を図１に示す。この図から小角散乱の Porod 領域の散乱

強度が変化していることが判る。これは充放電が進むと負極のグラフ

ァイトにおけるフラク タル界面の変化や正極・負極と電解質界面で 

interphase 形成が生じることによると考えられる。また、中性子小角散

乱の Porod 領域から求めた界面のフラクタル次元変化を図２に示

す。この図から、Porod 領域のフラクタル次元は２次元的なスムーズ

な界面構造が維持されることが判る。一方、フッ化物型 LIB についての同様な測定を行った結果、図２とは

異なり界面構造の変化が生じることが判った。更に、グラファイト陰極についての高角中性子回折線測定

を行った。結果を図３

に示す。この図から、

グラファイト陰極では

いくつかの炭化リチウ

ムが生成・消滅してい

ることが明らかになっ

た。 

 

 

4. 結論(Cunclusions)  

１． 従来型 LIBにおいて充放電が進むと、負極のグラファイトにおけるフラク タル界面の変化が起きる。 

２． 従来型 LIBについて、充放電が進むと、正極・負極と電解質界面で interphase 形成が起きる。 

３． 中性子小角散乱の Porod 領域から求めた界面のフラクタル次元変化から、Porod 領域のフラクタル次元

は２次元的なスムーズな界面構造が維持される。 

４． LIB セル全体の構造解析を総合的に評価するには、ラミネートセル平面に対 して中性子ビームを７０°

入射にすることで、小角散乱と９０度バンク（SE バンク）での高分解能回折を同時測定することが重要

であることを実証した。 

  

 

図２． LiCoO2（正極）―グラファイト
(負極)の二次電池の劣化に伴う
中性子小角散乱の Porod 領域
から求めた界面のフラクタル次
元の変化 

 

図３． 従来型 LIB におけるオペランド広角散乱充

放電に応じて炭化リチウムが生成消滅する。 


